~ ALRERTON SONDAGEM RUA: QUITO, 74 N.0066
BAIRRO: TAPAJOS

CONTATO: (47) 9 9271-8855 — eng.aderbalalberton@gmail.com  INDAIAL - S.C

RELATORIO: SONDAGEM DE SOLO SPT A PERCUSSAO

RUA: ALEXANDRE SILVA, 42 - ESCOLA M. RUBEN - MORRO DO MEIO -
JOINVILLE/SC

Prezado senhor:

Atendendo solicitagdo de RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA, estamos
apresentando os resultados das sondagens a percussdio de simples reconhecimento. Neste
relatorio sdo apresentados os resultados através de se¢des geologico-geotécnico, indicando as
caracteristicas dos solos perfurados encontrados nos 8 pontos de sondagem a percussido

totalizando 88,10 metros de perfuracio.

RESUMO DE FUROS
Furo de Sondagem Profundidade Perfurada (m)
SPO1 10,20
SP02 11,10
SPO3 9,90
SP04 12,10
SPO5 10,50
SP06 11,30
SPO7 11,00
SP08 12,00
TOTAL 88,10 metros

Sem mais no momento, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas, para esclarecimentos que
se fagam necessarios e subscrevemo-nos.

Atenciosamente:

(Uibal (it

Aderbal Alberton

Engenheiro Civil
Indaial, 04 de novembro de 2019 Crea: 133.139-3
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1 - APRESENTACAO

O presente relatério faz parte das atividades de sondagem de simples reconhecimento com
SPT realizado pela empresa, a pedido do solicitante, no terreno aonde serd implantado a
edificagéo.

Os métodos de sondagem e do ensaio SPT foram conduzidos com base nos procedimentos
encontrados na NBR 6484:2001 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento com SPT —
Meétodo de ensaio.

2 - METODOS UTILIZADOS

Os procedimentos adotados durante a realizagdo dos servigos procuraram seguir ao
méximo o método de ensaio NBR 6484:2001 — Solo — Sondagens de simples reconhecimento
com SPT — Método de ensino.

3 - SONDAGEM A PERCUSSAO

3.1 EQUIPAMENTOS
Os equipamentos utilizados foram os seguintes:

Torre com roldana e sarilho;
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e Tubo de revestimento em a¢o com didmetro nominal interno de 67 mm e didmetro
nominal externo de 76 mm;

e Haste de lavagem /penetragdo em ago com didmetro nominal interno de 25 mm e massa
teorica de 3,23kg/m;

e Amostrador padrdo de didmetro externo 50,8 mm e didmetro interno de 34,9 mm;

e Cabega de bater em ago;

e Trépano

e Trado concha com (100 + - 5)mm de didmetro

e Trado helicoidal com didmetro entre 67 mm e 73 mm,;

e Medidor de nivel de agua;

e Bomba de 4gua e de mais equipamentos exigidos pelo método de ensaio.

3.2.1 - PROCESSO DE PERFURACAO (DESCRICAO SUMARIA)

O processo de perfuragdo foi iniciado com o emprego de trado até o nivel de 4gua do
subsolo ou a inviabilidade de avango com sua utilizagdo, ou seja, avangos inferiores a 50 mm
ap6s 10 min de operagdio. A partir desse ponto a perfuragdo prosseguiu por lavagem com

emprego do trépano.
3.2.2 - AMOSTRAGEM

As amostras foram colhidas a cada metro de profundidade através do amostrador padréo.
As amostras colhidas foram acondicionadas em recipiente préprio hermeticamente fechadas e
foram encaminhadas para identificagdo tatil-visual no laboratério de pedologia/mecénica dos

solos da empresa.
3.2.3 ENSAIO DE PENETRACAO DINAMICA

Os indices de penetragdo foram obtidos pela cravagdo do amostrador padrdo através de
quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65kg da altura de 0,75 m,

até se atingir a penetragéo de 0,45 m anota-se o nimero de golpes necessarios a cravagdo de
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cada 0,15 m do referido amostrador padréio, ou conforme a orientagdo da Norma Brasileira

NBR 6484:2001.
3.3 - OBSERVACOES DO NiVEL DE AGUA FREATICO

Foram realizadas determinagdes de nivel de agua fredtico conforme o método de ensaio da
Norma Brasileira NBR 6484:2001. Os resultados dessas determinag¢des estdo apresentados

nos perfis de sondagem em anexo.
3.4 - PROFUNDIDADES DAS PERFURACOES

A profundidade das perfuragdes, para todos os furos, foi estabelecida seguindo o método
de ensaio da NBR 6484:2001. Onde o amostrador deve seguir até o impenetravel a percussio

e ou lavagem.

3.5 - APRESENTACAO DOS RESULTADOS

Locacdo das Sondagens
A quantidade de sondagem foi definida pela Norma Brasileira NBR 8036:1983.

Nivelamento Altimétrico.

Ap6s a demarcagdo dos locais de cada sondagem, foi realizado o nivelamento Altimétrico
de todos os pontos. A referéncia de Nivel (RN) foi estabelecida com cota 0,00. Nas planilhas

de sondagem apresentadas em anexo encontram-se as cotas de cada sondagem.

Perfis Individuais

Os perfis individuais dos furos de sondagem estdo apresentados em anexo e contam com

todas as informagdes coletadas em campo. Conforme pode-se observar nos perfis individuais.
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TABELA DE CORRELACAO ENTRE O NUMERO DE GOLPES(N) NO ENSAIO SPT E A RESISTENCIA DO SOLO

SOLOS ARENOSOS
NUMERO DE BATIDAS (N SPT) DESIGNACAO TENSAO ADMISSIVEL (Kgf/Cm?)
>4 FOFO 0,5
5A8 POUCO COMPACTO 1A2,0
9A18 MEDIANAMENTE COMPACTO 2,0A3,0
19 A 40 COMPACTO 3,0A4,0
40< MUITO COMPACTO 5,0A6,0
SOLOS ARGILOSOS
NUMERO DE BATIDAS (N SPT) CONSISTENCIA TENSAO ADMISSIVEL (Kgf/Cm?)
>2 MUITO MOLE 0,3
3A5 MOLE 0,5
6A10 MEDIA(O) 1
11A19 RUA(O) 2
>20 DURA(O) 2,5

4 - ANEXOS:




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT

ALBERTON SONDAGEM
NBR 6484/01
CLIENTE: RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA
LOCAL: E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN - RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - BAIRRO MORRO DO MEIO INICIO: 04/11/2019

CIDADE: JOINVILLE - SANTA CATARINA

FIM: 04/11/2019

LEGENDA

4$7 LOCAGAO FURO DE SONDAGEM

LOCAGCAO DE FUROS

ALBERTON SONDAGEM

04/11/2019 0066 FOLHA: 01/01 4

ESCALA: |DESENHISTA: SONDADOR: Eng® ADERBAL ALBERTON
11500 ADERBAL cLOVIS CREA: 133.139-3




BAIRRO: MORRO DO MEIO

cipape: JOINVILLE - SANTA CATARINA

SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTI‘O DO SOLO SPT
ALBERTON SONDAGEM 2
NBR 6484/01 SP-01
fé?ffﬁﬁﬁ?&%%’%%“&f&'fﬁﬁ;f? R DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN [INICIO; 04/11/2019] (COTA 0.00m |

FiM: 04/11/2019

w = RESISTENCIA A % 8
GRAFICO g gélﬁﬁ PENETRAGAQ | SONDAGEM ‘§ 8
= o A g [+]
=T § gEn SET PERCUSSAO Eg 3
g 853 (N) gsl 2
10 20 30 40 & e £ w
INI. FIN.
N\ F100 | 5 5 6
/’ 3 i5 16 15| 10 | 11
/ E200 | 1014 1
\ E 771678 2 | 2
F300 | 3 2 2
E 51518 % | 4
E400 | 2 2 2
E Bsagis| 4| 4
E 5,00 12 3
E w1715 3| S
N E600 | 5 6 8
\ : 6| N | M
F700 |5 6 8
’ E 515 | 1| 18
é_a.oo 4 710
\ E sisis| M7
F 900 | 5 8 10
AN 3 147814 18| 18 i
N :
| F1000)2029 21| o | 5
: 15 15 4
F 11,00
£ 12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
£17,00
£ 18,00
£ 19,00

AMOSTRADOR:

@ INTERNO = 34.9mm
EXTERNO = 50.8mm
REVESTIMENTO: 3m

PESO = 85Kg

ALTURA DA QUEDA = 75cm

PROFUNDIDADE DA
CAMADA (m)

CLASSIFICAGAQ DO MATERIAL

CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.

NIVEL DAGUA
NA
AVANGO

1,50

SILTE,

CONSISTENCIA MEDINAMENTE
COMPACTA,

COR MARROM AMARELADO.

3,20

ARGILA ORGANICA
CONSISTENCIA MOLE,
COR VARIEGADA.

8,90

ARGILA COM PRESENCA DE AREIA,
CONSISTENCIA MOLE A RIJA,
COR VARIEGADA.

PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
COR VARIEGADA.

IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
TREPANO DE LAVAGEM:

INICIO: 10,20 MTS

AVANGO: 10 MIM: 0,2cm

AVANCO: 10 MIM: 0,2cm

AVANCO: 10 MIM: 0,0cm

Obs.:

PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA

ALBERTON SONDAGEM

DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 01/08 ’{
04/11/2019 0066
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng" ADERBAL ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL cLovis CREA: 133.139-3




ALBERTON SONDAGEM SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 02
NBR 6484/01

CLIENTE:RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA -

LOCAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN IIIEIICIO: 04/1 1!201|91 [COTA 0,00m |
_BAIRRO: MORRO DO MEIO FIM: 04/11/2019 ==
cipapE: JOINVILLE - SANTA CATARINA

AMOSTRADOR:
u of |RESISTENCIAA g 8 8 | oINTERNO=349mm  PESO=65Kg &
GRAFICO 2 u 2 PENETRAGAO SONTGEM 8 9E | oExTERNO=508mm ALTURA DA QUEDA=Tsom | 3 <l 8
o o o -
SPT 2 2 EE SPT O . b % gg REVESTIMENTO: 3m pS §
g ag3 (N) E : 2% CLASSIFICAGAO DO MATERIAL g
1 20 30 40 L e s g CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.,
INI. FIN.
3 SILTE,
N : CONSISTENCIA MEDINAMENTE
£ b £1,00 | 4 8 10| 0 | 46 1,80 | COMPACTA,
% 3 15 15 15 COR MARROM AMARELADO.
E 1,80
ol 200 [ 114 , |, :
E 17 76 16
E ARGILA ORGANICA
s 3,70 | CONSISTENCIA MOLE,
- 3,00 % 116 % 2 2 COR VARIEGADA.
E400 | 1 2 3
5 sizis| 3| 5
: 500 | 3 2 2
/ " s 55| 5 | 4
- 6,00 1% 1%. % 4 | 3 ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
\ : 9,50 | CONSISTENCIA MOLE A RIJA,
\ E vt | & 3.4 COR VARIEGADA.
5515 6 | 7
Es00 |3 3 4
3 TR R
Fo00 | 4 5 7
3 61515 2 | 10
\ E PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
b 1000 { 8 10 11 18 21
: 11,10 CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
] : 15 15 15 :
. ] COR VARIEGADA.
[~ ;11.00 % %0 =| 76 | 50
IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
12,00 TREPANO DE LAVAGEM:
E INICIO: 11,10 MTS
C AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
E 13.00 AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
a & AVANCO: 10 MIM: 0,0cm
14,00
£15,00
- 16,00
£ 17,00
E18,00
£ 19,00

Obs.:

PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA

ALBERTON SONDAGEM

DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 02/08 4
04/11/2019 0066 !
ESCALA: | DESENHISTA: SONDADOR: Eng® ADERBAL ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL cLOVIS CREA: 133.138-3




ALBERTON SONDAGEM SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 03
NBR 6484/01
CLIENTE: RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA
| LocAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN (INiC1O: 04/11/2019)| [COTA: 0,00 l
" BAIRRO: MORRO DO MEIO [FIM: 04/11/2019] - VU0 T
cipADE: JOINVILLE - SANTA CATARINA
AMOSTRADOR:
g |RessT ENCIA A 2 8 & | oINTERNO = 34.9mm PESO = 65Kg ;
GRAFIGO § u §ﬁ PENETRAGAO | SONDAGEM |g«| 3§ 8€ | GEXTERNO = 50.8mm ALTURA DAQUEDA=Tsem | 3 o
el 5 ot SPT A LS| 3 85 | REVESTIMENTO: 3m ag| 2
5 AT PERCUSSAO |EB| @ g i z|
g ] (N) - 23 CLASSIFICAGAO DO MATERIAL s
10 20 30 40 2 e 2 i £ CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
INI. FIN.
N 3 SILTE,
N : CONSISTENCGIA MEDINAMENTE
N F100 | 6 9 9| 45 | 48 1,90 [ cOMPACTA,
// 15 15 15 COR MARROM AMARELADO.
A £200 | 4 4 3| 7 ;.1 ,.99
/ 3 15 16 15 e
ARGILA ORGANICA
300 | 3 2 2
} c il 5 4 4,20 [ CONSISTENCIA MOLE,
COR VARIEGADA.
F400 | 2 2 1
/ : 77| 4|8
Es00 | 101 4
3 7wl 2| 2
F600 1 3 2 % 5 | 4 ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
3 8,60 | CONSISTENCIA MOLE A RIA,
kil 2 2 4 COR VARIEGADA.
/ - i7i7 10| 4 3
Fg00 | 101 1
e 3 6| 2| 2
£9.00 | 12 15 20| o7 | 35 PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
~ 3 15 15 15 9,90 | CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
I~ E COR VARIEGADA.
™~ £ 10,00
F IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
E TREPANO DE LAVAGEM:
£11,00 INICIO: 9,90 MTS
F AVANCO: 10 MIM: 0,2em
E AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
512.00 AVANGO: 10 MIM: 0,0cm
£13,00
£14,00
15,00
16,00
17,00
E 18,00
£ 19,00
obs: PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA
DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 03/08
ALBERTON SONDAGEM |y 111016 0066 [
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng“ ADERBAL ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL CLOVIS CREA: 133.1393




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 04

ALBERTON SONDAGEM NBR 6484/01
CLENTE: RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA — INICIO- 04F1/2078)]
LOCAL: E N°42 -E. M. BEN ROB H N ; N
_Ell"‘_lRRCt:R hrglﬁi-g gg‘ alé ‘DSIL\M AR ROUIORES TR |F|MI 04/11/2019 COTA: 0,00 m
cipape: JOINVILLE - SANTA CATARINA i
i e RESISTENCIA A % § Bt gh:r?'rsg:;gggh.amm PESO = 65Kg <
GRAFICO 2 s PENETRAGAQ | SONDAGEM 3 § E | @EXTERNO = 50.8mm ALTURA DAQUEDA=75cm | 3 g
iy 5 ggt SPT A b 5 S5 | REVESTIMENTO: 3m 5| Z
5 Fh PERCUSSAO |8 s %3 2|
& G50 (N) 8 g 23 CLASSIFICAGAO DO MATERIAL s
10 20 30 40 = g = o & CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
INI. FIM.
SILTE,
N\ 3 CONSISTENGCIA COMPACTA,
> F 1,00 1_55 % % i s 1,40 [ COR MARROM AMARELADO.
/ E200 |3 2 2
E w6 2| ¢
F300 | 2 2 1 ARGILA ORGANICA
- 717 10| 4 3 5,40 | CONSISTENCIA MOLE,
/ COR VARIEGADA.
£400 | 1 1 1
, E 8516 2 | 2
Es00 | 1 - 4
\ 3 s - 21| 1| 1
Fe00 | 1 1 1
\ E 74 78 14| 2 2
F700 [ 1 2 1| 4 3
E 1515 15 _ ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
§j NEET | 10,10| CONSISTENCIA MOLE A MEDIA,
- w8 5 COR VARIEGADA.
Eo00 | 4 4 3
3 swis| & | 7
F1000| 5 4 6
3 R R
\ g PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
| F11,00 | 8 10 11
= 3 RCR B L 12,10| CONSISTENCIA COMPACTA A MUITO
3 COMPACTA,
N 3 COR VARIEGADA
~Jl F12,00 | 26 50 - 6 .
xs =g T 7 50
E IMPENETRAVEL A PERCUSSAO QU
F 13,00 TREPANO DE LAVAGEM:
- INICIO: 12,10 MTS
E AVANGO: 10 MIM: 0,2cm
= AVANGO: 10 MIM: 0,2cm
- 14,00 AVANGO: 10 MIM: 0,0cm
15,00
16,00
17,00
- 18,00
£19,00

obs: PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA

DATA: TRABALHO N*:
ESCALA:  |DESENHISTA: SONDADOR: Eng® ADERB A‘L ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL cLovis CREA: 133.139-3




SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT

ALBERTON SONDAGEM SP-05
NBR 6484/01
[ CLIENTE: RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA 3
LOCAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN INICIO: 04/11/2019)] [COTA 0.00m |
| BAIRRO: MORRO DO MEIO FIM: 04/11/2019 =2
cipape: JOINVILLE - SANTA CATARINA
AMOSTRADOR:
u g | HESSENCEA g 8 8 | nTERNO = 34.9mm PESO = 65Kg <
GRAFICO g w2 PENETRAGAQ | SONDAGEM s 3 8 | oEXTERNO = 50.8mm ALTURA DA QUEDA=75cm | 3 3
SPT 8 ° %g SPT . Rcas i E% 2 5‘%‘ REVESTIMENTO: 3m ag| 2
5 El o = =t =
5 HE (N) § of ¢ 23 CLASSIFICAGAO DO MATERIAL e =
1 20 30 40 e 2 i 3 CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
INI. FIN.
3 SILTE,
\\ 3 CONSISTENCIA MEDINAMENTE
N F100 [ 4 7 10| .0 | 4 1,50 | COMPACTA,
/f : 15 15 15 COR MARROM AMARELADO.
/ F200 13 2 21 5 | 4 ARGILA ORGANICA
3 3,20 | CONSISTENCIA MOLE,
3 COR VARIEGADA.,
300 1.2 .2 21 4 4
f 3 17 17 10
Ea00 | 101 1
3 75| 2| 2
Es00 [ 1011
: Biweis| 2| 2
\ gan A i # 4 ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
= W | 2 3 8,90 | CONSISTENCIA MOLE,
COR VARIEGADA.
E700 | 2 2 1
} E 7irie| 4|2
Fo00 | 101 1
\\ E 8516 2| 2
N 900 | 5 6 8
== - 55| 11| 4
N : PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
10,50| CONSISTENCIA MUITO COMPACTA
\\,\ £10.00 1 20 23 211 49 | 50 COR VARIEGADA.
~F T
11,00 IMPENETRAVEL A PERCUSSAQ OU
3 TREPANO DE LAVAGEM:
g INICIO: 10,50MTS
£12.00 AVANGO: 10 MIM: 0,2cm
3 AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
E AVANCO: 10 MIM: 0,0cm
£ 13,00
14,00
15,00
16,00
E17,00
£18,00
£19,00
obs. PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA
DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 05/08
ALBERTON SONDAGEM  |y41112019 0066 L (
ESCALA; DESENHISTA: SONDADOR: Eﬂgq ADERBA[. ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL CLOVIS CREA: 133.139-3




ALBERTON SONDAGEM SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 06
NBR 6484/01
CLIENTE. RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA _ INicio-0TR5iE]
[ LoCAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN g s
BAIRRO: MORRO DO MEIO w: 04/1 “2019! COTA-_,Q-OU m !
cioape: JOINVILLE - SANTA CATARINA
AMOSTRADOR:
w z  |RESISTENCIAA 3 8 3 INTERNO = 34.9mm PESO =65Kg x
GRAFICO 2 83 % PENETRAGAQ | SONDAGEM « 3 g E | g EXTERNO = 50.8mm ALTURA DA QUEDA=75cm | 3 &
SPT g £ SPT i B3| o 5 |revestiMENTO: 3m £<| ¢
3 ¢ 5 2
E w PERCUSSAO [N 2 g Z % gz E
% G (N) pol g g CLASSIFICAGAO DO MATERIAL S
10 20 30 40 e z # & CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
NI FIN.
SILTE,
N E CONSISTENCIA MEDINAMENTE
£1.00 | 5 7 8| .5 | 45 1,80 | COMPACTA,
15 15 15 COR MARROM AMARELADO.
/| E o 1,80
4 F200 | 1 2 1 i
: 51515 3 3
g ARGILA ORGANICA
£300 | 1 2 3| 4 g 4,00 | CONSISTENCIA MOLE,
/ 15 17 21 COR VARIEGADA.
F400 | 1 - 1
\ 3 3 = 21| 1 1
£500 | 1 1 1
E a8l 2| 2
Fo00 |2 2 1
3 7| 4|8
: ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
S o B T 5 9,50 | CONSISTENGIA MOLE A RIJA,
15 17 15 COR VARIEGADA.
F800 | 4 4 3
\ 3 7esi6| 8| 7
Fo00 | 5 4 6
N E 51515 2 | 10
1000 | 8 9 11| 47 | 2 PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
el 3 5 1510 11,30| CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
B 1100 | 26 50 i COR VARIEGADA.
[~ - 3 0 JJ = i
= S =| |50 a5
E IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
£ 12,00 TREPANO DE LAVAGEM:
L INICIO: 11,30MTS
C AVANGO: 10 MIM: 0,2cm
3 13.00 AVANCO: 10 MIM: 0,2em
13, AVANCO: 10 MIM; 0,0cm
14,00
15,00
F16,00
£ 17,00
E 18,00
E 19,00
obs: PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA
DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 06/08
ESCALA:  |DESENHISTA: SONDADOR: Eng® ADERII3 AL ALBERTON -
Sem/ Escala ADERBAL CLOVIS CREA: 133.139-3




ALBERTON SONDAGEM SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 07
NBR 6484/01
CLIENTE: RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA |
LOCAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN [INICIO: 04/11/2019] [COTA 0,00 m |
BAIRRO: MORRO DO MEIO FIM: 04/11/2019] 2
CIDADE: JOINVILLE - SANTA CATARINA
AMOSTRADOR:
u 2 | RERRTCNOIAK g 8 & | oINTERNO = 34.9mm PESO = 65Kg <
GRiEICO 2 wgs PENETRAGAQ | SONDAGEM g < § 25 | @EXTERNO = 50.8mm ALTURA DA QUEDA=75cm | 3@ g
SPT 8 ozt SPT A Lol 2 S5 | REVESTIMENTO: 3m 8% 2
3 i PERCUSSRO |EB[ @ 23 E
e a3 (N) pol g és CLASSIFICAGAO DO MATERIAL g
10 20 30 40 i e E @ CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
NI FIN. LAV.
= SILTE,
g s CONSISTENCIA MEDINAMENTE
£100 | 5 4 B8 o | 40 1,50 | comPACTA,
3 1518 19 COR MARROM AMARELADO.
3 1,80
200 1—15 1% 1% 3 5 Ee= ARGILA ORGANICA
E = 3,20 | CONSISTENCIA MOLE,
Ea00 | 3 2 2 == COR VARIEGADA.
3 15 15 15| ° 4
F400 |3 2 2
: B ° | 4
Es00 | 2 2 1 ——
: 70| 4|3
F600 | 1 2 3
: w171 2| O B
- = ARGILA COM PRESENGA DE AREIA,
F700 [ 4 4 3| , : 9,70 | CONSISTENCIA MOLE A RIJA,
\ 15 16 15 COR VARIEGADA.
F800 |3 4 5
E B 7| Y E=
\ E900 | 5 5 6 =
\ ] BBsIs| 10| M
\ 1000 | 4 6 10| 40 | 46 .
B 3 15 15 15 = PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
““m‘_‘ : = 11,00| CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
[~ F11,00 | 35 50 - = COR VARIEGADA.
= %5 6 - 85 50
E12 00 IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
: x TREPANO DE LAVAGEM:
E INICIO: 11,00MTS
c AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
F13,00 AVANGO: 10 MIM: 0,2cm
C AVANCO: 10 MIM: 0,0cm
E 14,00
15,00
£ 16,00
17,00
E18,00
19,00
obs: PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA
DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 07/08
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: El‘lg° ADERBAL ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL CLOvVIS CREA: 133.139-3




ALBERTON SONDAGEM SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DO SOLO SPT SP- 08
NBR 6484/01
CLEENTE. RAPHAELA SACAVEM ENGENHARIA LTDA
LOCAL: RUA ALEXANDRE SILVA, N° 42 - E. M. DOUTOR RUBEN ROBERTO SCHMIDLIN [INIC10: 04/11/2019] [COTA:0.00m |
BAIRRO: MORRO DO MEIO FIM: 04/11/2019 Lokl i
cipape: JOINVILLE - SANTA CATARINA
AMOSTRADOR:
w g |PESEENGisA g g & | 3INTERNO = 34.9mm PESO = 65Kg <
GRAFICO a g§5 PENETRAGAO | SONDAGEM §: 8 gf @ EXTERNO = 50.8mm ALTURADAQUEDA=75em | 3 3
& gl 2 .
SPT g %lﬁﬁ SPT cERcussin Eﬁ § g’% REVESTIMENTO: 3m qu: g
g 8§32 (N) gol g 2 CLASSIFICAGAO DO MATERIAL s
10 20 30 40 & e = u £ CONSISTENCIA OU COMPACTICIDADE.
NI FIN.
SILTE,
AN g CONSISTENCIA MEDINAMENTE
e E100 | 4 6 8| 0 | 44 1,80 | cOMPACTA,
/ 3 15 15 15 COR MARROM AMARELADO.
3 1,80
,/ F200 [ 3 2 2| . e
15 15 15 ARGILA ORGANICA
3 3,70 | CONSISTENCIA MOLE,
E 300 | 2 1; % i a4 COR VARIEGADA.
’ 3 17 17
Fa00 | 101 1
E 7616 2 2
Es00 | 101 1
\ E 561 2| 2
Fe00 | 1 2 1
: 741814 3 3
; ARGILA COM PRESENCA DE AREIA,
F700 | 4 2 2| ¢ . 9,50 | CONSISTENCIA MOLE A RIJA,
1515 15 COR VARIEGADA.
F800 | 102 2
3 i 2| 4
Fo00 | 4 5 5
\ E 51515 9 | 10
E1000 | 5 6 8
\ E 51515 | 11| 14
E PEDRISCO ROCHA OU MATACAO,
| b 12.00| CONSISTENCIA MUITO COMPACTA,
E11,00 | 5 7 9 :
= 3 15 12 | 16 COR VARIEGADA.
~] : 15 15 15
~_ E
r
[ F12.00 | 35 80 - | o5 | 5
E 15 16 -
3 IMPENETRAVEL A PERCUSSAO OU
513 00 TREPANO DE LAVAGEM:
= INICIO: 12,00MTS
3 AVANCO: 10 MIM: 0,2ecm
E AVANCO: 10 MIM: 0,2cm
E 14,00 AVANGO: 10 MIM: 0,0cm
E 15,00
:
£ 16,00
£ 17,00
18,00
£19,00
obs: PROSSEGUIR COM SONDA ROTATIVA
DATA: TRABALHO N*:
FOLHA: 08/08
ALBERTON SONDAGEM  |y,111m010 - 0 [
ESCALA: DESENHISTA: SONDADOR: Eng“ ADERBAL ALBERTON
Sem/ Escala ADERBAL cLovis CREA: 133,138-3




	Relatório de Sondagem (0022757884)

