Prefeitura de Joinville

Joinville

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRAS SEI N° 0012799481/2022 - SEINFRA.UNP

1-Objeto para a contratacio:

A obra consiste na contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da
Pavimentagdo Asfaltica de trecho da Rua Uruguaiana, conforme projeto executivo em anexo.

2-Dados gerais da obra:

A obra de Pavimenta¢ao Asfaltica contempla a seguinte rua, trecho e extensao:

RUA TRECHO BAIRRO  [ETENSAO
Uruguaiana loua do Porto ate Rua Riacho de  {yardim ririu 478,14
TOTAL 478,14

Seré contratado os servigos para a execugcdo da pavimentacao asfaltica da via: imprimagao,
pmtura de ligacdo, camada asfaltica em CAUQ faixa “C”, meio-fio em concreto extrusado, boca de lobo de
passeio e regularizacdo dos passeios, conforme quantitativos relacionados no projeto.

3-Equipe técnica:

A empresa contratada devera possuir no minimo um responsavel técnico com atribuicao
para esse tipo de obra, devidamente registrado no respectivo conselho de classe profissional. Esse profissional
(ou mais se houver corresponsabilidade) sera oficialmente o responsavel técnico pela execugdo direta da obra,
fornecendo o documento de responsabilidade técnica de execugdo pertinente. E obrigatério que o responsavel
técnico tenha conhecimento do projeto, memorial descritivo, especificagdes técnicas, normas € manuais, nao
podendo alegar desconhecimento dos mesmos.

Além disso, a empresa contratada deverd manter permanentemente na obra um
encarregado com experiéncia na execugdo dos servigos contratados e na condugdo dos trabalhos.

Todos os assuntos referentes a obra serdo tratados diretamente com o responsavel técnico
pela execucdo dos servicos e fiscais de obra, definidos pela contratante, para evitar o desencontro de
mformacdes ¢ erros na execucao.

Todos os profissionais disponibilizados para gestdo dos servicos deverdo ser custeados
pelo BDI da empresa contratada, pois ndo serdo objeto de medicao especifica.

4-Condic¢oes gerais:

Para entendimento deste documento, faz-se necessdrio o conhecimento das seguintes
abreviaturas:




Abreviatura [Descrigio

ABNT Associacao Brasileira de Normas Técnicas

ART Anotacao de Responsabilidade Técnica

IBDI Beneficios e Despesas Indiretas

IC20,C25 |Concreto (Classificagao dos concretos)

ICAF Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao

ICAP Cimento Asfaltico de Petroleo

ICAUQ Concreto Asfaltico Usinado a Quente

ICM Cura Média

ICOMDEMA |Conselho Municipal de Meio Ambiente

ICONTRAN |Conselho Nacional de Transito

IDENATRAN |Departamento Nacional de Transito

IDETRANS |Departamento de Transito de Joinville

IDNER |[Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (atual DNIT)
(IDNIT |[Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
IEPI [Equipamento de Protecao Individual

IES |[Especificacao de Servico

IGC Grau de Compressao

IME [IMétodo de Ensaio

INBR

Normas Brasileiras




NM Norma Mercosul

INR INorma Regulamentadora

PMJ [Prefeitura Municipal de Joinville

IRR IRuptura Rapida

SEI Sistema Eletrénico de Informacédo da PMJ

SEINFRA  |Secretaria de Infraestrutura Urbana do Municipio de Joinville SC

NORMAS GERAIS DE TRABALHO

Consideragoes

Os servicos deverao obedecer ao tracado, cotas, secdes transversais, dimensdes,
tolerancia e exigéncias de qualidade dos materiais indicados nos projetos e nas
especificacdes de servigos;

Por tratar-se de obra na area urbana ndo consideramos necessaria a implantagao de
canteiro de obras e, consequentemente, ndo teremos as atividades de mobilizacéo e
desmobilizacdo de equipamentos. Entretanto se por vontade e particularidades da
contratada a mesma optar por criar um canteiro de obras proximo ao local dos servigos, seu
custeio, bem como, de possiveis mobilizacdes e desmobilizacdes de equipamentos devera
ser realizado através do BDI geral. Tais atividades ndo serdo em nenhum momento objeto
de medicao especffica;

A alocacao de equipamentos necessarios a execugao dos servigos sera de acordo com os
cronogramas previamente aprovados pela fiscalizagédo da PMJ;

A contratada devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade que venham a
ser necessarios para executar satisfatoriamente os servicos. Todos os equipamentos
usados deverao ser adequados de modo a atender as exigéncias dos servigos e produzir
qualidade e quantidade satisfatoria dos mesmos;

Para bom andamento dos servigos, todo equipamento que apresentar problema de
funcionamento devera ser prontamente substituido pela contratada por equipamento similar;
A contratada é totalmente responsavel por danos que possam ser causados diretamente a
Administracio ou a terceiros, isentando a Prefeitura Municipal de Joinville de qualquer acao
que possa haver;

A contratada devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao adequada, mao de
obra e equipamentos suficientes para executar os servigos até a sua conclusao, dentro do
prazo requerido no contrato;

Todo o pessoal da contratada devera possuir habilitacdo e experiéncia para executar,
adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos;

A contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucao do contrato, conforme Art. 71 da lei n°® 8.666/93;

A contratada é responsavel pela disponibilizagao e utilizagao total de EPI's por parte dos
funcionarios da obra;

e Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as especificacoes;
e A qualidade dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou testes exigidos

pelas normas técnicas oficiais. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta da empresa contratada para realizacdo do servigo



e nao serao objeto de medicao especfifica, conforme Art. 75 da lei n°® 8.666/93;

A contratada € obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes resultantes da execugao ou de matérias empregados, conforme Art. 69 da lei n°
8.666/93.

Antes da assinatura do termo provisorio da entrega da obra, a contratada fornecera a CAF
(Comissao de Acompanhamento e Fiscalizagao) o projeto de “as built” em arquivo digital
(dwg), georreferenciado no datum SIRGAS 2000 acompanhado da devida Anotac&o de
Responsabilidade técnica (ART). Por se tratar de atividade pertinente a execugao a mesma
nao sera objeto de medicao especifica.

Seguranga e Conveniéncia Publica

Serao obedecidas as disposi¢des constantes da NR-18 - Condi¢gdes e Meio Ambiente do
Trabalho na Industria da Construgcdo, e NBR 7678/1983 - Seguranca na Execucéo de Obras
e Servicos de Construcao;

A contratada devera, durante a obra, tomar o necessario cuidado em todas as operagdes de
uso de equipamentos, para proteger o publico e para facilitar o trafego;

A contratada é responsavel por todas as atividades correlatas necessarias para a execugao
dos servigos como: delimitagdo e seguranca da area de trabalho, medidas, marcacoes,
nivelamentos e locagdes dos servigos, sinalizagao apropriada informativa, de orientagao e
limitagdo dos servigos, interdigdes parciais ou totais de trechos de vias e comunicagao aos
usuarios e/ou moradores diretamente afetados dos servicos a serem realizados e dos
impactos resultantes. No caso da necessidade de interdicdo parcial ou total de determinado
trecho de via, a contratada devera antecipadamente comunicar e conseguir autorizagao do
DETRANS (Departamento de Transito do Municipio de Joinville);

Se a contratada julgar conveniente podera, com a prévia aprovacao da fiscalizacdo da PMJ,
€ sem remuneragao extra, utilizar e conservar variantes para desviar o trafego do local das
obras e servigo. Devera, ainda, conservar em perfeitas condi¢gdes de seguranga, pontes
provisérias de desvios, acessos provisorios, cruzamentos com ferrovias ou outras vias, etc.;
A contratante podera solicitar a contratada a execugao das atividades aos sabados,
domingos e feriados, inclusive em periodo noturno, nos termos da Resolugdo COMDEMA n.
03/2018, o que nao incorrera em custos adicionais a contratante;

Nao sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de transporte ao
longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deverao ser imediatamente
removidos as expensas da contratada;

As operagdes de construcao e ou servigo deverao ser executadas de tal forma que causem
o0 minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades vizinhas as obras ou
Servigos.

Responsabilidade pelos Servigos e Obras

Para comprovar a regularidade da Empresa e dos Empregados quanto as normas de
Prevengédo de Seguranga e Medicina no Trabalho, conforme Lei 6.514 de 22/12/1977, a
empresa contratada devera encaminhar os documentos listados abaixo a Comissao de
Acompanhamento e Fiscalizagdo (CAF), a qual fara o direcionamento para a Secretaria de
Gestao de Pessoas antes do inicio das atividades:

1) Dos Empregados:

Documento de registro do funcionario;

ASO (atestado de saude ocupacional);

Ficha de entrega dos equipamentos de seguranca individual (EPI) adequado ao risco,
conforme citados no LTCAT da Empresa,;

Certificado de treinamentos:

Quanto ao uso adequado, guarda e conservagao dos EPI’s;

NR 10 Instalagdes e servigos em eletricidade (Quando couber);



NR 12 Maquinas e equipamentos (Quando couber);
NR 35 Trabalho em altura (Quando couber).

2) Do Empregador:

Anotagao de responsabilidade técnica do profissional (ART) que atuarao na execugéao da
obra/servigo;

¢ Laudo de condigdes ambientais do trabalho (LTCAT);

Programa de prevengéao de riscos ambientais (PPRA) do ano vigente da contratagao;
Programa de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao Civil
(PCMAT) - Caso tenha 20 ou mais trabalhadores envolvidos na execugéo do servigo,
conforme o item 18.5 da NR 18.

Programa de controle médico e saude ocupacional (PCMSO);

Servigo Especializado de Seguranga e Medicina do Trabalho (SESMT) - O
dimensionamento varia com grau de risco € numero de funcionarios, podendo contratar
empresa especializada para este fim.

Documentagao de constituicdo da CIPA (Comisséo interna de prevencao de acidentes).

A contratada devera disponibilizar diario de obra para anota¢des diversas, tanto pelo
engenheiro de obra como pela fiscalizagao;

A fiscalizacdo da PMJ devera decidir as questdes que venham surgir quanto a qualidade e
aceitabilidade dos materiais usados na obra/servigo, do andamento, da interpretacdo dos
projetos e especificages, cumprimento satisfatorio das clausulas do contrato;

E vedado o inicio de qualquer operacéo de relevancia sem o consentimento da fiscalizacao
da PMJ ou sem a notificacéo por escrito da empresa contratada, apresentada com
antecedéncia suficiente para que a fiscalizacdo da PMJ tome as providéncias de inspecao
antes do inicio das operac¢des. Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas
exigéncias poderao ser rejeitados pela fiscalizacdo da PMJ;

A fiscalizacdo da PMJ tera livre acesso aos trabalhos durante a execugao do servigo/obra, e
devera ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se os materiais e mao de
obra empregada sejam compativeis com as especificagdes de projeto;

A inspecéao dos servigos/obra por parte da fiscalizagdo da PMJ n&o isentara a contratada de
quaisquer das suas obrigagdes prescritas no contrato;

A contratada sera responsavel pela conservagéo e seguranga das obras/servigos até o
aceite e recebimento provisério dos mesmos pela fiscalizacdo da PMJ;

O objeto sera recebido definitivamente, por servidor ou comissédo designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do
prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos
contratuais, conforme os art. 73 e 74, e observando o dispostono art. 69 da Lei 8.666/93.

A contratada estara sujeita as determinagdes da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Cédigo de Defesa do Consumidor) e da Lei 10.406, 10 de janeiro de 2002 (Cdodigo Civil
Brasileiro).

5-Identificacdo e descricdo dos servicos (especificacdo), de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, em conformidade com a planilha:

1 -PROJETO EXECUTIVO

A obra de Pavimentagao Asfaltica de trecho da Rua Uruguaiana sera realizada conforme o projeto
executivo, esse memorial descritivo e as especificagdes de servigo.

2 - SERVIGCOS A SEREM EXECUTADOS



Apresentamos a seguir todos o0s servigos previstos a serem executados na rua Uruguaiana, trecho
entre a rua do Porto e rua Riacho de Santana.

2.1 - SERVICO PRELIMINAR:
2.1.1 - Placa de Obra:

Sera fornecida e instalada uma placa de obra na dimenséo de 3,00 x 1,00 m, confeccionada
conforme padrao definido pelo Governo do Estado de Santa Catarina no seu “Manual de
Identidade Visual’, atualizado em fevereiro de 2022, referente Placa Identificacido (Emenda
impositiva) indicada na pagina 28 e copia em anexo (SEIn°0012799704).

O Manual de ldentidade Visual do Governo do Estado esta disponivel no endereco eletrénico:

https://www.sc.gov.br/iimages/Secom_Noticias/2022/MANUAL _MARCA_GOVERNO_SC_2022.pdf

No espaco na placa destinado a logomarca do Municipio de Joinville, sera utilizada a logomarca
horizontal sobre fundo branco, conforme definido no “Manual de Identidade Visual da Prefeitura
Municipal de Joinville 20217, disponivel no endereco eletrénico:

https://www.joinville.sc.gov.br/wp-content/uploads/2021/09/Manual-de-ldentidade-Visual-da-
Prefeitura-Municipal-de-Joinville-2021.pdf

A localizagao da placa na obra sera definida com a fiscalizacao.

2.2 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA:

2.2.1- Imprimacgao:

Sobre a base existente, para sua coesao superficial e impermeabilizacido, sera executada a
imprimagao com emulsao asfaltica apropriada em toda pista de rolamento, conforme projeto de
pavimentagao.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo.

2.2.2 —Pintura de Ligagao:

Como preparacao da superficie para recebimento de revestimento asfaltico sera executada
pintura de ligacdo com emulsao. Sera realizada sobre a area imprimada em toda pista de
rolamento; area essa que recebera revestimento asfaltico, conforme projeto de pavimentagao.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servicgo.
2.2.3 - CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):

Sobre a area que recebeu a pintura de ligagao, sera executado o revestimento asfaltico em CAUQ
- Concreto Asfaltico Usinado a Quente na faixa “C”, como camada de revestimento final da pista
de rolamento na espessura de 5,0 cm, conforme projeto.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificagdo do servigo.
2.3 -SERVICOS COMPLEMENTARES:
2.3.1- Meio-fio de Concreto Extrusado:

Com objetivo de limitar fisicamente a pista de rolamento e permitir o perfeito escoamento das


https://www.sc.gov.br/images/Secom_Noticias/2022/MANUAL_MARCA_GOVERNO_SC_2022.pdf

aguas pluviais em diregédo as bocas de lobo, sera confeccionado, “inloco”, em ambos os bordos
da pista, meio-fio de concreto com formas deslizantes pelo método de extrusao; nos trechos a
serem pavimentados de todas as vias.

O meio-fio, apds concluido, devera ter espelho (altura) de 17,0 cm e largura de 11,0 cm, com
bordo superior com acabamento abaulado na face voltada para a pista.

A execucéo sera realizada conforme indicado na especificagéo do servigo.
2.3.2- Boca de Lobo de Passeio - Padrao PMJ:

Junto aos meios-fios implantados, em ambos os lados da via, nas esperas de boca de lobo
anteriormente executadas; sera confeccionada boca de lobo em passeio com tampa de concreto
no padrao da PMJ com dimensdes de 96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade)
x 89,0 cm (altura média), conforme indicado no projeto.

A execucgao sera realizada conforme indicado na especificagao do servico e detalhes do projeto
executivo de drenagem.

2.3.3 — Regularizagao de Passeios Laterais:

Em ambos os passeios laterais, em toda a largura, do meio-fio até o alinhamento predial, e em
todo o trecho a ser pavimentado, sera executado a regularizagdo dos passeios com aterro de
material de 12 categoria na espessura média de 17,0 cm. Esse aterro servira como escoramento
do meio-fio implantado e também como base para a confec¢do das calgadas por parte dos
moradores e/ou proprietarios dos imoveis lindeiros.

A execucao sera realizada conforme indicado na especificacdo do servicgo.
3 - QUADRO DE QUANTIDADES

As quantidades de servigos a serem executadas estdo indicadas na Planilha Orgcamentaria
Sintética, constante no processo SELI

4 — ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS
4.1 - PAVIMENTAGAO ASFALTICA:
4.1.1 — Imprimacgao:

4.1.1.1 — Generalidades:

Consiste a imprimagao na aplicagdo de uma camada de material asfaltico sobre a superficie de
uma base concluida, antes da execugcado de um revestimento asfaltico qualquer, objetivando:

a) conferir coesao superficial da base;

b) promover condigdes de aderéncia entre a base e o revestimento;

c) impermeabilizar a base.

Devera ser seguida a sistematica de execugao indicada na norma DNIT 144/2014 - ES.
4.1.1.2 — Materiais:

Deve ser empregado emulséo asfaltica para o servigo de imprimagao EAI, em conformidade com
a norma DNIT 165/2013 - EM.

4.1.1.3 — Equipamentos:



Todo equipamento, devera estar em perfeitas condicdes de uso e de acordo com a especificacao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie da base usam-se vassouras mecanicas rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicagao do material betuminoso
em quantidade uniforme.

c) O depdsito de material betuminoso, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em,
pelo menos, um dia de trabalho.

4.1.1.4 — Execucao:

ApOs a perfeita conformagéao geométrica da base, procede-se a varredura da sua superficie, de
modo a eliminar o pd e qualquer material solto existente.

Antes da aplicacao do ligante asfaltico a pista pode ser levemente umedecida.

Aplica-se, a seguir, o ligante asfaltico, na temperatura adequada, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O ligante asfaltico ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Deve-se imprimar a largura total da pista em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que
possivel, fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo
a imprimacgao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

O tempo de exposicao da base imprimada ao transito sera condicionado pelo comportamento da
primeira, ndo devendo ultrapassar a 30 dias.

Qualquer falha na aplicagao do ligante asfaltico deve ser, imediatamente, corrigida.
4.1.1.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material betuminoso aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizagéo ensaios
comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem de verificacdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medicao
especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

4.1.1.6 — Medigéo:
A imprimacao sera medida através da area efetivamente executada, em metros quadrados.
4.1.1.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o preco unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.2 — Pintura de Ligacao:
4 .1.2.1 — Generalidades:



A pintura de ligag&o consiste na aplicagao uniforme de ligante asfaltico sobre a superficie de base
coesiva ja imprimada ou sobre um pavimento asfaltico anterior a execucao de outra camada
asfaltica qualquer, destinado a promover a aderéncia entre estas camadas asfalticas; além de
servir como elemento de cura em pavimentos de concreto de cimento.

Devera ser seguida a sistematica de execucéao indicada na norma DNIT 145/2012 - ES.
4.1.2.2 — Materiais:

O ligante asfaltico empregado na pintura de ligagao sera do tipo RR-1C, em conformidade com a
norma DNER -EM 369/97.

A taxa recomendada de ligante asfaltico residual € de 0,3 I/m?a 0,4 I/m2.

Antes da aplicagao, a emulsao deve ser diluida na propor¢ao de 1:1 com agua a fim de garantir a
uniformidade na distribuicao desta taxa residual.

4.1.2.3 — Equipamentos:

Todo equipamento, devera estar em perfeitas condi¢gdes de uso e de acordo com a especificagao
descrita abaixo:

a) Para a varredura da superficie que recebera a pintura de ligagcdo usa-se vassouras mecanicas
rotativas.

b) A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de
pressao e sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material asfaltico em
quantidade uniforme.

c) O depdsito de material asfaltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteudo do recipiente. O depdsito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asfaltico a ser aplicado em, pelo
menos, um dia de trabalho.

4.1.2.4 — Execucao:

A superficie a ser pintada devera ser varrida, de modo a eliminar o p6 e qualquer material solto
existente.

Aplica-se, a seguir, o material asfaltico, na temperatura compativel, na quantidade recomendada e
de maneira uniforme.

O material asfaltico nao deve ser distribuido quando a temperatura ambiente estiver abaixo de
10°C, em dias de chuva ou na iminéncia de chover.

Apos a aplicagao do ligante deve-se esperar o escoamento da agua e evaporagao em
decorréncia da ruptura.

Deve-se pintar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la, sempre que possivel,
fechada ao transito. Quando isto nao for possivel, trabalhar-se-a em meia pista, fazendo a pintura
de ligacao da adjacente, assim que a primeira for permitida a sua abertura ao transito.

Os servicos de pintura de ligagao mal-executados deverao ser corrigidos, complementados ou
refeitos.

4 .1.2.5 — Controle de Qualidade:

A qualidade do material asfaltico aplicado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes



exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos servigos,
fornecera a fiscalizagdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por se tratarem
de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e
nao serao objeto de medicao especfifica, conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

4.1.2.6 — Medicgao:
A pintura de ligacédo sera medida através da area executada, em metros quadrados.
4.1.2.7 — Pagamento:

Sera pago por area efetivamente executada, em metros quadrados, considerando o prego unitario
contratual. O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacgdes, transportes,
ensaios/ testes, mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem
como o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas).

4.1.3 — CAUQ (Concreto Asfaltico Usinado a Quente — Faixa “C”):
4.1.3.1 — Generalidades:

Concreto Asfaltico Usinado a Quente (CAUQ) é o revestimento flexivel, resultante da mistura a
guente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e
material asfaltico, espalhada e comprimida a quente na pista. Sobre a base imprimada e pintada
e/ou sobre revestimento asfaltico existente, pintado, a mistura sera espalhada, de modo a
apresentar, apés comprimida, a espessura do projeto.

4.1.3.2 — Composigao da Mistura:

A mistura do concreto asfaltico, a ser empregada como camada de rolamento, deve satisfazer a
faixa granulométrica “C” indicada na norma do DNIT 031/2006 — ES.

Antes do fornecimento da massa asfaltica, a empresa contratada devera entregar a fiscalizagao, a
dosagem da mistura adotada pela mesma para atender a faixa “C” da norma DNIT 031/2006 —
ES.

4.1.3.3 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificagdes aprovadas pelo DNIT.

4.1.3.3.1 — Material Asfaltico:

Sera empregado como material asfaltico o cimento asfaltico de petréleo CAP-50/70 ou material
similar, conforme dosagem da mistura proposta pela empresa contratada, que satisfaca a faixa
“C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES.

4.1.3.3.2- Agregados:

4.1.3.3.2.1 — Agregado Graudo:

O agregado graudo sera de pedra britada ou material similar, conforme dosagem da mistura
proposta pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. O
agregado graudo deve se constituir de fragmentos séos, duraveis, livres de torrdes de argila e

substancias nocivas e apresentar as caracteristicas conforme as normas DNER-ME 035/1998,
DNER- ME 086/1994 e DNER- ME 089/1994.

4.1.3.3.2.2 — Agregado Miudo:

O agregado miudo sera areia média ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta
pela contratada, que satisfaca a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 — ES. Suas particulas



individuais deverao ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrdes de argila
e de substancias nocivas.

Devera apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 55% (DNER-ME 054/1997).
4.1.3.3.2.3 — Material de Enchimento (Filler):

Sera constituido por cal hidratada ou material similar, conforme dosagem da mistura proposta pela
contratada, que satisfaga a faixa “C” indicada na norma DNIT 031/2006 - ES. Quando da
aplicacao, devera estar seco e isento de grumos.

4.1.3.4 — Execucao:

4.1.3.4.1 — Producéao do Concreto Asfaltico:

A producéao do concreto asfaltico a quente sera efetuada em usinas apropriadas.
4.1.3.4.2 — Transporte do Concreto Asfaltico:

O concreto asfaltico produzido devera ser transportado da usina ao ponto de aplicagao através de
caminhdes basculantes.

Quando necessario, para que a mistura seja colocada na pista a temperatura especificada, cada
carregamento devera ser coberto com lona ou outro material aceitavel, com tamanho suficiente
para proteger a mistura.

4.1.3.4.3 — Distribuicao e Compressao da Mistura:

As misturas de concreto asfaltico devem ser distribuidas somente quando a temperatura ambiente
se encontrar acima de 10 ° C, e com tempo ndo chuvoso.

A distribuicao do concreto asfaltico deve ser feita por maquinas vibroacabadoras automotrizes,
capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos.
Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, estas deverao ser sanadas pela adigao
manual de concreto asfaltico, sendo esse espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos
metalicos.

Imediatamente apods a distribuigdo do concreto asfaltico, tem inicio a rolagem e compressao da
mistura.

A compressao sera realizada por rolo compactador pneumatico e rolo compactador vibratorio liso.

Os equipamentos em operacao devem ser suficientes para comprimir a mistura a densidade
requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de trabalhabilidade.

A compressao sera iniciada pelos bordos, longitudinalmente, continuando em dire¢ao do eixo da
pista. Nas curvas, de acordo com a superelevagao, a compressao deve comegar sempre do ponto
mais baixo para o mais alto. Cada passada do rolo deve ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operagao de rolagem perdurara até o
momento em que seja atingida a compactagao especificada.

Durante a rolagem n&o seréo permitidas mudangas de dire¢ao e inversdes bruscas de marcha,
nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém-rolado. As rodas do rolo
deverao ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderéncia da mistura.

4.1.3.4.4 — Abertura ao Transito:

Os revestimentos recém-acabados deverao ser mantidos sem transito, até o seu completo



resfriamento.
4.1.3.5 - Controle:

A qualidade dos materiais e dos servigos deverao ser comprovadas através de ensaios e/ou
testes exigidos pelas normas técnicas oficiais. A empresa contratada para realizagéo dos
servicos, fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o atendimento das especificagdes. Por
se tratarem de verificagdes rotineiras do processo executivo, as mesmas correrdao por conta da
empresa contratada e ndo serao objeto de medigao especfifica, conforme Art. 75 da Lei n°
8.666/93.

4.1.3.5.1 — Controle de Qualidade de Ligante na Mistura:

Deve ser efetuada ao menos uma extracéo de betume (DNER-ME 053/1994), de amostra
coletada na pista, depois da passagem da acabadora, para cada rua. A porcentagem de ligante
podera variar, no maximo, +/- 0,3% da fixada na dosagem da mistura proposta pela empresa
contratada.

4.1.3.5.2 — Controle da Graduacao da Mistura de Agregados:

Sera procedido o ensaio de granulometria (DNER-ME 083/1998) da mistura dos agregados
resultantes das extragdes citadas no item anterior. A curva granulométrica deve manter-se
continua, enquadrando-se dentro das tolerancias especificadas na dosagem da mistura proposta
pela contratada.

4 .1.3.5.3 — Controle das Caracteristicas Marshall da Mistura:

Deverao ser realizados ensaios Marshall, com trés corpos de prova cada, por rua executada. Os
valores de estabilidade e de fluéncia deverao satisfazer ao especificado na dosagem da mistura
proposta pela contratada. As amostras devem ser retiradas apos a passagem da acabadora e
antes da compressao ou na saida do misturador.

4.1.3.5.4 — Controle de Compresséo:

A critério da fiscalizagédo, em caso de duvida, o grau de compresséo (GC) da mistura asfaltica
sera feito medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos da mistura comprimida
na pista por meio de brocas rotativas.

4.1.3.5.5 — Controle de Espessura:

Sera medida a espessura pelo nivelamento, do eixo e dos bordos, antes e depois do
espalhamento e compressao da mistura. Admite-se a variagao de +/- 5%, em relagéo as
espessuras de projeto.

A critério da fiscalizacdo, em caso de duvida, serdo extraidos corpos de prova na pista por meio
de brocas rotativas aonde se verificara a espessura da mistura comprimida.

4.1.3.5.6 - Controle de Fornecimento da Massa Asfaltica:

Para cada carga de massa asfaltica entregue na obra, a contratada devera fornecer ao preposto
da fiscalizagao no local, “ticket” e/ou nota fiscal com as seguintes informacgdes: placa do caminhao,
tara do caminhao, peso bruto total, peso liquido da massa fornecida, data e horario de entrega,
local da entrega. Se no momento da entrega da carga na obra, porventura, ndo se encontrar
nenhum preposto da fiscalizagado; a contratada fornecera todos os “tickets” e/ou nota fiscal a
fiscalizacao através de relatério apropriado.

4.1.3.6 — Medigao:



O CAUQ - Faixa “C” sera medido através do peso da massa da mistura efetivamente aplicada na
pista em toneladas.

4.1.3.7 — Pagamento:

Sera pago por peso executado, em toneladas, considerando o prego unitario contratual. O prego
unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes, transportes, ensaios/ testes, mao de
obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e

Despesas Indiretas).

4.2 - SERVICOS COMPLEMENTARES:
4.2.1 — Meio-fio de Concreto Extrusado:
4.2.1.1 — Generalidades:

Consiste em confeccionar, “in loco”, meio-fio de concreto com formas deslizantes pelo método de
extrusdo, com objetivo de limitar fisicamente a plataforma rodoviaria, permitindo o perfeito
escoamento das aguas pluviais em dire¢ao as bocas de lobo e promovendo o confinamento da
argila que sera espalhada nos passeios. O meio-fio, apés concluido, devera ter espelho (altura) de
17,0 cm e largura de 11,0 cm, com bordo superior com acabamento abaulado na face voltada
para a pista.

4.2 1.2 — Materiais:
4.2.1.2.1 — Concreto de Cimento:

O concreto de cimento a ser utilizado sera usinado e devera ser classificado, no minimo, na classe
de resisténcia C20, conforme norma ABNT NBR 8953. Ou seja, o valor minimo da resisténcia a
compressao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 20,0 MPa.

4.2.1.3 — Execugao:

O meio-fio devera ser extrusado no bordo das vias asfaltadas, orientado pela locagao ao longo da
via, que sera fiscalizada pela Prefeitura Municipal de Joinville. Os mesmos deverao estar
perfeitamente alinhados, conforme preconiza a locagao, para que em seguida, seja realizado o
acabamento com desempenadeira.

4.2.1.4 - Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos
pelas normas técnicas oficiais. A contratada fornecera a fiscalizacdo ensaios comprovando o
atendimento das especificacdes. Por se tratarem de verificagcdes rotineiras do processo
executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e nao serao objeto de medigao
especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

4.2.1.5 - Medicao:

O servigco de meio-fio de concreto extrusado sera medido através da determinacédo da extensao
executada, em metros lineares.

4.2.1.6 - Pagamento:

Sera pago por extensao executada, em metros lineares, considerando o prego unitario contratual.
O preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacdes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).



4.2.2 - Boca de Lobo em Passeio — Padrao PMJ:
4.2.2.1 - Generalidades:

Sao dispositivos destinados a captar as aguas pluviais superficiais e conduzi-las para as redes
coletoras. Consiste em uma caixa de alvenaria feita com tijolos de concreto (paver),
confeccionada sob o passeio, possuindo abertura junto a guia para captacédo das aguas, com
tampa superior removivel em concreto armado, instalada sobre a espera de tubo de ligagdo em
concreto existente e/ou executada. O padrao de boca de lobo adotado possui as dimensdes de
96,0 cm (largura junto ao meio-fio) x 60,0 cm (profundidade) x 89,0 cm (altura média), conforme
detalhamento no projeto. A altura pode sofrer alguma variagédo em fungédo da posigao do tubo de
espera do ramal de ligagao da rede pluvial.

4.2.2.2 — Materiais:

Todos os materiais devem satisfazer as especificacées e normas aprovadas pelo DNIT e/ou
ABNT.

4.2.2.21 - Concreto:

Para o lastro de concreto sera utilizado concreto magro trago 1:4,5:4,5 (cimento, areia média e
brita).

Para confecgédo da tampa de concreto sera utilizado concreto classe C25, ou seja, o valor minimo
da resisténcia a compresséao caracteristica aos 28 dias de idade devera ser de 25,0 MPa.

4.2.2.2.2 —Tijolo de Concreto (Paver):

Para execugdo da alvenaria serao utilizados tijolos de concreto (paver) nas dimensdes de 20,0 cm
(comprimento) x 10,0 cm (largura) x 6,0 cm (espessura), confeccionados em concreto de 35,0
MPa de resisténcia a compressao caracteristica aos 28 dias, conforme ABNT NBR 9781/2013.

4.2.2.2.3 — Argamassa:

Tanto para assentamento dos pavers, como para o reboco interno da boca de lobo, sera utilizada
argamassa de cimento, cal e areia média no trago 1:2:8.

Para o chapisco externo da caixa sera utilizado argamassa no trago 1:3 (cimento, areia).
42224 —Forma:

Para confeccao da forma da tampa da caixa sera utilizada chapa compensada resinada com
espessura de 17 mm.

4.2.2.2.5 - Aco:

Para confecgao da tampa em concreto armado sera executada armadura em aco CA 50 na bitola
indicada no projeto.

4.2.2.2.6 — Material de Reaterro:

Sera utilizado material classificado em 12 categoria para reaterro, podendo ser reaproveitado
material anteriormente escavado.

4.2.2.3 — Execucéo:

No passeio, junto a espera do ramal de ligagéo, sera realizada a escavagéo necessaria e
suficiente para possibilitar a confecg¢ao “in loco” da boca de lobo.



Devera regularizar o fundo com lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

Na sequéncia, se erguera as paredes de alvenaria de tijolo de concreto (paver), assentados com
argamassa de cimento, cal e areia média.

A boca de lobo devera ser rebocada na parte interna e chapiscada na parte externa.

A tampa de concreto armado sera pré-moldada nas dimensdes do projeto. Devera atentar para as
dimensdes estabelecidas no projeto da PMJ, sendo que a tampa de concreto devera ficar
alinhada ao meio-fio e perfeitamente apoiada nas paredes da boca de lobo. Em nenhuma
hipétese a tampa sera chumbada a boca de lobo.

Apds a confecgdo da boca de lobo sera realizado o reaterro da area escavada no entorno da
mesma.

4.2.2.4 — Controle de Qualidade:

A qualidade do concreto utilizado tanto para confeccdo da tampa como dos pavers usados como
tijolos, devera ser comprovada através de ensaios e/ou testes exigidos pelas normas técnicas
oficiais. Servigo este de rotina das usinas de concreto e dos fornecedores de pavers. A contratada
fornecera a fiscalizagdo copia dos ensaios comprovando o atendimento das especificagdes dos
concretos para tampa e na fabricagao dos pavers. Por se tratarem de verificagdes rotineiras do
processo executivo, as mesmas correrao por conta do contratado e ndo serao objeto de medicao
especifica, conforme Art. 75 da Lei n° 8.666/93.

4.2.2.5 — Medigéao:
O servigo de confecgao de boca de lobo em passeio, sera medido por unidade confeccionada.
4.2.2.6 — Pagamento:

Sera pago por quantidade de boca de lobo confeccionada considerando o prego unitario
contratual. O prego unitario deve incluir todos os equipamentos, as operagdes (escavagéo,
assentamento, chapisco, reboco, confecgao, reaterro), transportes, ensaios/ testes, mao de obra,
encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI (Beneficios e
Despesas Indiretas).

4.2.3 — Reqgularizacao de Passeios Laterais:
4.2.3.1 — Generalidades:

Consiste na escavagéo, carga, transporte e espalhamento de material classificado em 12
categoria para aterro e regularizagdo de passeios laterais, possibilitando assim, que o pedestre
utilize a via com maior seguranga, os moradores possam confeccionar as calgadas e servindo
como escoramento do meio-fio.

4.2.3.2 — Materiais:
Sera utilizado material classificado em 12 categoria para aterro dos passeios.
4.2.3.3 — Execugao:

O terreno natural na area do passeio, entre o alinhamento predial e o meio-fio sera inicialmente
limpo, regularizado e compactado manualmente.

Na sequéncia sera aterrado com o material especificado e aceite pela fiscalizacao, toda a largura
do passeio até o nivel superior do meio-fio. Esse material de aterro sera compactado com placa
vibratéria para melhor conformagéo, complementando com material até atingir o nivel final do



meio-fio acabado.

4.2.3.4 — Medigao:

O servigo de regularizagao de passeios laterais, com material classificado em 12 categoria, sera
medido pela area efetiva de material espalhado e compactado, em metros quadrados.

4.2.3.5 — Pagamento:

Sera pago por area executada, em metros quadrados, considerando o prec¢o unitario contratual. O
preco unitario deve incluir todos os equipamentos, as operacoes, transportes, ensaios/ testes,
mao de obra, encargos, impostos e os materiais utilizados na execugao, bem como o BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas).

6-Gestor da contratacao:

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
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