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MAGNUS

engenharia e arquitetura

LAUDO DE SONDAGEM

PROPRIETARIO:

Fundo Municipal de Terras, Habitagdo Popular e Saneamento — CNPJ 02.150.482/0001-91
ENDERECO PROPRIETARIO:

Rua Doutor Jodo Colin, 2719, Santo Antonio | Joinville | SC 89218-035

RESPONSAVEL:

Magnus Engenharia e Arquitetura

ENDEREGO RESPONSAVEL:

R. Lauro Muller, 853 - Sala 2 — Fazenda | Itajai | SC, 88301-401

OBRA:

Vigorelli

ENDERECO OBRA:

Est. Engenheiro Jo3o de Souza Mello e Alvin, Area da Zona Rural, Vila Cubatéo | Joinville | SC

89239-899

1. Ensaio de Sondagem por Simples Reconhecimento

Para a execuc¢ao da sondagem foram obedecidos os métodos preconizados naNBR

6484/2001 da ABNT.

2. Equipamentos

Os componentes utilizados na aparelhagem-padrdo do ensaio, foram os seguintes:
e Torre comroldana;
e Tubo de Revestimento em Aco;

e Amostrador padrdo (Didametro nominal interno de 25mm | Peso tedrico 32N/m);

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br
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e Trado-concha;
e Trado helicoidal;
e Trépano;

e Cabeca de bater e martelo padronizado (65kg).

3. Meétodo do Ensaio

Apds a identificacdo e locagcdo dos furos de sondagem conforme o croqui
apresentado pelo engenheiro responsavel da contratante, os pontos sdo marcados por
piquetes. O ensaio é iniciado com o emprego do trado-concha até a profundidade de 1
metro, posteriormente, as perfuragdes foram executadas por percussao.

Nas operacdes subsequentes, foi intercalada a extracdo das amostras a partir da
cravacdo de amostrador padrdo. Durante a operag¢dao do ensaio, anotou-se o nimero de
golpes do martelo que cai em queda livre de 75 cm de altura, para cravar 45 cm do

amostrador, nas camadas de solo atravessadas.

4. Perfuragoes Realizadas

Identificagdao do Furo Profundidade Maxima Atingida (m)
SP-01 28,45
SP-02 26,23
TOTAL 54,68

As ordens para esclarecimentos adicionais que forem Uteis.

Itajai, 29 de novembro de 2022.

ROBSON CARLOS Asadoce e i MAGNUS ENGENHARIA iiiodeieetateor
SANTOS:0077301 SANTOS00773014985 E ARQUITETURA Cﬁg:l;i;%’;gsoumﬂ
4985 %Zg;;. 20230530075830 LTDA:09549705000137 .40 20221201 11:57:06 -0300

Robson Carlos Santos

Engenheiro Civil - CREA-SC 062935-8

(47) 3349-9330 | 3348-5561
Rua Lauro Miller, 853 | Sala 02 | Superior | Fazenda | 88301-401 | Itajai - SC
CNPJ: 09.549.705/0001-37 | www.magnusengenharia.com.br
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- Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 112
engenharia e arquitetura Obra: VlGORELL' Data 28/10/2022

Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatéo, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@ Amostrador Int. Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 Nivel d'a . Ausente
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,17 m - - - -

Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

. |Rev. /| Ensaio %‘% g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof
S | Perf. | SPT 30cm) |82 P 22+32 (m). Classificagdo do Material
£l S
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
% N 0 81(1)9 Camada de aterro de brita.
§ Flo - 098 Areia média, COR MARROM.
—— O
5= |~ 2|4 3 ! AAEY I Areia média pouco argilosa, COR
SE 15015/ L 2 | 1 1,62 [ CINZA, fofa.
=~ 2
= 1 L
= 15 11—5 1 2 2 |1 Areia média com fragmento de
£ 15 3 conchas, de fofa a pouco
2
ﬁ%i 5 7 s " compacta.
15 00°
4 -1 3,87
35 8
15|75 4. 9 |3
15 5
4
el 8 | 10 |3
15
35 8 6 Areia fina pouco argilosa, COR
1575 11 12 13 CINZA VARIEGADA,
3 5 7 medianamente compacta.
sl 9 14 3
15 8
34 7
1575/ 6 10 |3
15 9
6 ~- 9,16
15818 12 14 |- :
15
% 10
S 1215 7
15 15 9 14 |3
15 11
4
1ol 10 12 |3
15 12 Areia fina pouco argilosa, COR
big 14 CINZA, medianamente compacta.
15 15 10 18 |3
15
5 13
B9l 12 16 |3
15
4 14
o6l 10 12 |3 %
15 15 14,84
Sig 14 '
15115/ 9. 17 |3
15 16
T75 8ol 15 | 18 |3 Areia média com fragmento de
1545 conchas, COR CINZA
3, 8 17 VARIEGADA, medianamente
15@% 16 |3 compacta.
7 18
158010 15 | 18 |3
15
— 19
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

RO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

SON CARLOS SANTOS

wCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
== Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |[Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
engenharia e arquitetura Obra VlGORELLI Data 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatéo, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - :
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100 Nivel d'a . Ausente
@ Revestimento: 63,5 mm | Sistema: Manual | Vvel dagua: 1,17 m - - - -
Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
.| N°de Golpes |$|g B Al D ~ .
y Rev. /| ENsaio | “penetragao |52 Resisténcia a Penetracdo x Profundidade Prof. L _
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) 140 20 30| 0400 243288 0 10 20 30 40 50
2 | 104, 13 22 4 19 Areia média com fragmento de
8 1511512 25 conchas, COR CINZA
< 1 20 VARIEGADA, medianamente
8 T%LS 26 | 30 |4 compacta.
IS 15
9 21
g7 2| 31 |4
10 15 22 Areia média pouco argilosa, COR
T%E 26 | 35 |4 CINZA, compacta.
15
23
15
v 15519 33 | 37 |4
o 15
1545/ | 30 2
1 15 % 35 |4
25
1616 30 | 34 |4 .
15115 Areia grossa com pedregulho,
15/,, 32 26 COR MARROM E CINZA, de
15115 % 38 |4 compacta a muito compacta.
27
20
1522271 42 | 49 |5
15
28
0 |26
S 153Laa) 83 | 81 s :
& 15 LIMITE DE SONDAGEM: 28,45 m
29 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
30 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE
31 BRANDAO DE OLIVEIRA
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

_hCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007
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Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 172
engenharia e arquitetura Obra. VlGORELLI Data 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,17 m —/—/——— - - - -

Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

o Golpes | Golpes o -8 8’5‘
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm é‘% _8;
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
€l . N ™98 S5e
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
1209 a0
01|TC - - - =|=|-] =] - 1-]-1 0,00/Camada de aterro de brita.
02/CR 1,00 130 145201 3| 2 1|~ 0,17 Areia média, COR MARROM.
03/CR 2,00 230 245 :.kl 2 2 1| 0,98 Areiamédia pouco argilosa, COR CINZA, fofa.
04|CR| 3,00/ 3,30 3,45%%14*5 5|7 |2| -] 1,62|Areia média com fragmento de conchas, de fofa a pouco compacta.
354 _
05/CR| 4,00/ 4,30 4,45151515 8193
4146
06/CR| 5,00/ 5,30 5‘45ﬁﬁﬁ 8 |10 |3 |-
07lcR 6,00 6,30 6,45££l 8 123 —| 387 Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, medianamente
15/15/15 compacta.
3/6|8
08/CR| 7,00/ 7,30 7,45ﬁﬁﬁ 9 |14 |3|-
3146
09/CR| 8,00/ 8,30 8,45ﬁﬁﬁ 71103 |-
668
10|CR| 9,00, 9,30 9‘45ﬁﬁﬁ 12114 |- | -
11/CR| 10,00/ 10,30| 10,45/:2 2|2 7 |14 |3 |-
’ ’ ""Y115|15/15
12/cR| 11,00 11,30 11,45%%% 10 |12 |3 | = | 9,16|Areia fina pouco argilosa, COR CINZA, medianamente compacta.
68|10
13|CR| 12,00/ 12,30 12,45ﬁﬁﬁ 14118 |3 | -
14/CR| 13,00 13,30 13,45 2-L| 2 12 |16 |3 -
’ ’ ""~115|15/15
15/CR| 14,00 14,30| 14,45 %+ 816 /40123 _
’ ’ ""Y115/15/15
16/CR| 15,00 15,30 15,4551 8 214117 3] -
’ ’ ""7115|15/15
17/cR 16,00 16.30 16,45l§@ 1518 |3 | — 14,84 Arelg média com fragmento de conchas, COR CINZA VARIEGADA,
15/15/15 medianamente compacta.
3511 _
18|CR| 17,00/ 17,30 17,45151515 8 116 |3
78|10
19|CR| 18,00/ 18,30 18,45ﬁﬁﬁ 15118 |3 | -
1012|113
20/CR| 19,00| 19,30 19,45ﬁﬁﬁ 2212514 -
21|CR| 20,00| 20,30 20,45%%% 26130 4| -
9 1al17 19,08 |Areia média pouco argilosa, COR CINZA, compacta.
22|CR| 21,00| 21,30 21,45EEE 231314 -
10/16/19 _
23|CR| 22,00| 22,30| 22,45 15115115 26354
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Coprpac, Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Rla, Muijto rija Dura
Resp. Técnico /

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

c)_ICONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-01
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 2/2
engenharia e arquitetura Obra: VIGORELLI Data
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831 28/10/2022
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,17 m —/—/—— - - - -

Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

o Golpes | Golpes HEIER
2 i o S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm é‘% _g =
o| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E| € N @ 2lg 58
<ECII.J Inicial |12 + 22|22 + 33/ 12(22 32| + | + g 5 §m
= |8 |3|8|&0
15/18|19
24|CR| 23,00/ 23,30 23,45@@@ 3337 (4| -
15/15|20
25|CR| 24,00/ 24,30 24,45@@@ 30(35(4 | -
26/CR| 25,00| 25,30 25,45/1416/18/ 351 34 4| _
’ ’ "7115/15]15 2368 Areia grossa com pedregulho, COR MARROM E CINZA, de compacta a
27|CR| 26,00| 26,30| 26,45/12171211 35| 38 |4 | muito compacta.
15/15|15
20|22|27
28|CR| 27,00| 27,30 27,45@@@ 42 149 |5 | -
26|3744
29|CR| 28,00/ 28,30 28,45@@@ 6381 |5 -
28,45|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura
Resp. Técnico ”
MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

CDCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007
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——

= Memorial Fotografico SP-01

MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 171

engenharia e arquitetura Obra: VIGORELLI

Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831

Data
28/10/2022

Foto 1— FOTO - TRIPE SP1

— —
\=-

MAGNUS

engenharia e arquitetura

Nurn&ro do indice: 635

v/

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CAgRLOS 'SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8




MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 112
engenharia e arquitetura Obra: VlGORELL' Data 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl ] Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — ; - ;
nt.. 34,9 mm E . . Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical: 1:100| . s . Ausente
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Nivel d'agua: 1,06 m - - - -

Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

. |Rev. /| Ensaio wee—s g S|Resisténcia a Penetracdo x Profundidade
< enetracdo |2|§ Prof. e .
> | Perf.| SPT @oem)  |£2 12428 22+38 (m) Classificagéo do Material
(M) |4o po gs| 12420 24388 0 10 20 30 40 50
% N 0 8;?8 Camada de aterro de brita.
3 1Flo - 0.86 | Areia média, COR MARROM.
<_=—°¢ 1 T
S e T %%i 2 2 |1 Areia média pouco argilosa, COR
£g 15 CINZA, fofa.
- AP 3 2 =1 2,19
3 15121 3 |- -
k= 15 .°
= , 3
A2 4|4
15 o
3 4 .
525 6| g |2 ia fi i
15135 % s Areia fina pouco argilosa, COR
) 5 CINZA VARIEGADA, de fofa a
ﬁ%i 5 8 |2 medianamente compacta.
15 6
4
el 8 | 10 |3
1 7
®57 8 | 12 3 i
1575 — 7,67
3 8 // //
BAs 7 | 10 | |3 s
157 2
15 v
9 2
Sl6| | 12 vl o
15/15/ 8 14 4 2 Argila plastica pouco arenosa,
x 15 10 s COR VERDE ESCURO, de média
25 7 s arija.
15 15 9 14 4 1,77,
15 s
1 20
4ls 10 S
15 15 6 12 4 ///
15 7
12 VL
64 ; —~ 412,08
sl 14 16 |3 :
15
5 13
B9l 12 16 |3
15
4 10 14 Areia fina pouco argilosa, COR
15/75 6 12 |3 CINZA VARIEGADA,
5 15 15 medianamente compacta.
ol 14117 |3
15
. 16
15210 1° | 18 |3 5
5 15 17 516,87
1512 14| 8 16 |3 : Areia média com fragmento de
15|
15 conchas, COR CINZA
7lq 15 18 VARIEGADA, de medianamente
1515 % 18 |3 compacta a compacta.
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

cnCONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
—= Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 212
engenharia e arquitetura Obra: VIGORELLI Data
Local: Estrada Jo&o de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatsio, Joinville/SC, 89226-831 28/10/2022
Ext.: 50,8 mm |Altura de queda: 75 cm | Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
@Amostradorl i Peso: 65 kgf | Revestimento: 0,00 m — : 5 ;
nt.: 34,9 mm E L ; Inicio 10 min 20 min 30 min
scala vertical:  1:100 | . s . Ausente
& Revestimento: 63,5 mm | Sjstema: Manual Nivel d'agua: 1,06 m - - - -

Perfuragéo: CR-Cravagao TC-Trado Concha

. |Rev. /| Ensaio %‘% g E Resisténcia a Penetragao x Profundidade Prof
S | Perf. | SPT 30cm) |82 P 22+32 (m). Classificagdo do Material
£l S
(M) |4o po gs| 12420 24388 0 10 20 30 40 50
2 0 19 | 2 19
© 15,213 25 |4
2 1515
:_E sl | 26 20 Areia média com fragmento de
5 157515 30 |4 conchas, COR CINZA
£ . 15 21 VARIEGADA, de medianamente
15 % 17 23 31 |4 compacta a compacta.
15
1946/, 26 2 :
E:) 1 15 19 35 |4 = 22,37
15 ;
23
15
151921 33 | 39 |4 :
15 Areia grossa com pedregulho,
20,5, | a4 24 COR MARROM E CINZA
15|75/26 50 |5 VARIEGADA, de compacta a
15 25 muito compacta.
27
152135 98 | 66 |5
15 o
830,49 93 | 157 |5 26 =2 26,23
&1|15g ’ LIMITE DE SONDAGEM: 26,23 m
27 Obs.: Paralisada por atender aos
critérios de resisténcia (5.2.4.2
NBR 6484:2020).
28 Sondador: LUIZ FELIPE
BRANDAO DE OLIVEIRA
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

cc)CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22
= Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
MAGNUS |cCliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 1/2
engenharia e arquitetura Obra: VIGORELLI Data
N i . . o L 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _‘,5 -
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
¢ & 0|9 ao
01|/TC - - ——-|=|=-| =1]—=1]-|-1 0,00/Camada de aterro de brita.
02/CR 1,00 130 145 5Lt 2| 2 1| 0,15 Areia média, COR MARROM.
03/CR 2,00 230 2455 &1L 3 3 || 086 Areiamédia pouco argilosa, COR CINZA, fofa.
2122
04/CR| 3,00, 3,30 3’45ﬁﬁﬁ 4|4 |1|-
05/CR| 4,00 430 445332 6|8 2|-
’ ’ ""7115/15|15 219 Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, de fofa a
06/CR 5,00 5,30 5‘45113 5182/ medianamente compacta.
15/15/15
4416
07|CR| 6,00/ 6,30 6’45ﬁﬁﬁ 8 103 |-
3/5|7
08|CR| 7,00/ 7,30 7,45EEE 8 123 |-
3/4/6
09|CR| 8,00/ 8,30 8’45ﬁﬁﬁ 7 110|-13
10/CR| 9,00 9.30| 9,45 % % % 12|14 | = | 4| 7,67|Argila plastica pouco arenosa, COR VERDE ESCURO, de média a rija.
11/CR| 10,00 10,30| 10,4522/ 7 |14 |- 4
’ ’ 11511515
466
12|CR| 11,00/ 11,30 11,45ﬁﬁﬁ 10 (12 |- 4
13/CR| 12,00/ 12,30 12,45/ 888 1416 3| -
’ ’ ""™~115/1515
14/CR| 13,00/ 13,30 13,4522 |2/ 12|16 3| -
’ ’ ""7115(15|15 1208 Areia fina pouco argilosa, COR CINZA VARIEGADA, medianamente
416|6 "~ |compacta.
15|CR| 14,00/ 14,30 14,45151515 10123 |-
16/CR| 15,00/ 15,30 15,45/ 5189 /1417 3]
’ ’ 11511515
71810 _
17|CR| 16,00/ 16,30 16,45151515 1518 |3
3511 _
18|CR| 17,00/ 17,30 17,45 15/15/15 8 |16 |3
19/CR 18,00/ 18,30| 18,451 810/ 15| 15 3| _
’ ’ ""~115/15|15 16.87 Areia média com fragmento de conchas, COR CINZA VARIEGADA, de
20/CR| 19,00 19,30/ 19,45 %%% 29|95 |4|_ medianamente compacta a compacta.
11|15|15
21|CR| 20,00| 20,30 20,45Eﬁﬁ 26304 |-
9 14|17
22|CR| 21,00| 21,30 21’45ﬁﬁﬁ 231314 -
23|CR| 22,000 22,30| 22,45 10(16|19 26|35 4| —|2237 Areia grossa com pedregulho, COR MARROM E CINZA VARIEGADA,
15/15/15 de compacta a muito compacta.
Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Corfipa Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Kiig, Muyito rija Dura
Resp. Técnico

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

ROBSON CARLOS 'SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

Assinado de forma digital por
ROBSOMNCARLOS
SANTDS:00773014985

Dados: 2023.05.29 08:29:16 -03'00'

ROBSON CARLOS
SANTCS:00773014985

-
o

CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007



MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA | 1693/22

= Sondagem de Reconhecimento a Percussao SP-02
MAGNUS |Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA Pagina 212
engenharia e arquitetura Obra' VlGORELL' Data
' ~ . . ~ L 28/10/2022
Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831
Nivel d'agua Cota da boca do furo: — | Ensaio de Avango por Circulagéo de Agua
Inicial: Ausente —/—/—— | Revestimento: 0,00 m Inicio 10 min 20 min 30 min
Final: 1,06 m —/—/—— - - - -
Perfuragédo: CR-Cravagao TC-Trado Concha
o Golpes | Golpes SRS
2 i (8] S
% % Profundidade (m) 15 cm | 30 cm % S _g =
9| 5 T e ool 27 Classificagdo do Material
E|E . N ™ 2e| 5
<| @ |Inicial |12 + 2222 + 3212|2237 + | + g 6w
10|19/ a0
15(18(21
24|CR| 23,00| 23,30 23’45ﬁﬁﬁ 331394 |-
20124/26 _
25/CR| 24,00 24,30| 24,4535 4575 44 | 50 |5 4 37/ATeia grossa com pedreguiho, COR MARROM E CINZA VARIEGADA,
26/CR| 25,00/ 25,30 25‘45%%% 58 |66 |5 — de compacta a muito compacta.
27|CR| 26,00| 26,23| 26,23 30 % ~ | 93 157 5| -
26,23|LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por atender aos critérios de resisténcia (5.2.4.2 NBR 6484:2020).
Sondador: LUIZ FELIPE BRANDAO DE OLIVEIRA

Compacidade/Consisténcia 1 2 3 4 5 6
Areias ou siltes arenosos Fofa Pouco compacta Medianamente compacta Comaac Muito compacta —
Argilas ou siltes argilosos Muito mole Mole Média Hifa/, Muito rija Dura

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROBSON CARLOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

—CONFORME NBR 6484:2020; NBR 6502:1995; NBR 13441:1995; NBR 15492:2007
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== Memorial Fotografico SP-02

engenharia e arquitetura Obra: VlGORELLI

MA U S |[Cliente: MUNICIPIO DE JOINVILLE / MAGNUS ENGENHARIA

Local: Estrada Jodo de Souza Mello e Alvim, Vila Cubatao, Joinville/SC, 89226-831

Pégina 1/1
Data
28/10/2022

Foto 1— FOTO - TRIPE SP2

| MAGNUS

engenharia e arquitetura

.m Mhh

ira, 23 .outubro 2022
=N 03° E
AT‘hti‘idE'G Om
Velocldade”"u Ukmlh
"JOAO DE SOUZA MELLO E ALVUM V-CUBATAO
Numero do indice: 626

v/

MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Resp. Técnico

ROI&)N CARLOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SC 062935-8

12



!:.eugngi DE SONDAGEM
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